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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan terhadap kerusakan jalan yang terjadi

pada lokasi tinjauan dengan menggunakan metode Bina Marga serta penanganan dengan

menggunakan metode MDP 2017 serta di diketahui sampai dengan Anggaran Biaya atas

penanganan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1.

Jenis-jenis kerusakan yang terjadi pada jalur busway di JI.Enggano adalah retak
buaya, retak acak, retak melintang, retak memanjang, retak alur dan lubang

Hasil penilaian kondisi kerusakan jalan berdasarkan metode Bina Marga pada ruas
jalan Busway Enggano pada STA 0 s/d 100 itu memiliki nilai 3 dalam urutan
prioritas dan masuk kedalam program rekonstuksi, pada STA 200 s/d 800
memiliki nilai rata-rata 7 artinya kondisi jalan pada jalur tersebut dalam kedaan
cukup baik dan masuk kedalam program pemeliharaan rutin, dan pada STA 800
s/d 1200 memiliki 3 dalam urutan prioritas dan masuk kedalam program
rekonstuksi, jadi ada 500 meter di jalur busway JL.Eggano yang masuk ke dalam

program rekonstuksi.

. Desain perkerasasn menggunakan metode MDP 2017, dari LHR yang telah di

dapat maka desain perkerasan pun dapat di ketahui, desain perkesaan ini adalah
sebagai bentuk penanganan dari hasil penilaiaan kondisi jalan yang masuk
kedalam program rekonstuksi, hasil komulatif ESAL untuk umur rencana 20
Tahun adalah sebesar 81,181,413 itu artinya desain untuk tebal plat beton =

300mm, Lapis LMC= 100mm, Lapis Drainase = 150mm
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4. Anggaran Biaya penangan program Rekonstuksi di dapat setelah desain
perkerasan diketahui, nilai anggaran biaya untuk rekonstuksi di jalur busway
Enggano adalah sebesar Rp. 875,942,600.00

5.2 Saran

Adapun saran dari penelitian tugas akhir yang telah dilakukan, diantaranya adalah :

1.

Dari hasil survey lapangan, di dapat beberapa jenis keruskan jalan yang terjadi.
Kerusakan jenis retak halus selalu dipantau pekembangan kerusakannya agar
dapat ditentukan waktu untuk perbaikannya

Melihat dari hasil perhitungan kondisi ruas jalan yang di tinjau metode Bina
Marga ter utama pada titik masuk kedalam program peningkatan/rekonstuksi
untuk segera dilakukan penanganan oleh pemerintah setempat. Karena kondisi
jalan sudah tidak bagus.

Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya penelitan dilakukan dengan

menggunakan metode yang lain, seperti metode PCI dan lainnya
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