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                                          ABSTRAK

Dari hasil pengujian kekerasan,pengujian Spektrometri dan pengujian Metallografi pada material roda gigi transmisi motor produk X dan roda gigi transmisi motor produk Y maka didapat hasil-hasil sebagai berikut:
            Dari pengujian didapatkan hasil-hasil sebagai berikut : 

Hasil nilai kekerasan rata-rata pada sampel roda gigi transmisi motot produk X :
· Nilai kekerasan tertinggi pada titik pertama(1) HV: 685,6 kgf/mm²,dengan 
Jarak dari tepi/kulit: 0,2 mm²
· Nilai kekerasan terendah pada titik kesembilan(9) HV: 437,4 kgf/mm²,dengan
Jarak dari tepi/kulit: 1,8 mm²
Hasil nilai kekerasan rata-rata pada sampel roda gigi transmisi motor produk Y:

· Nilai kekerasan tertinggi pada titik pertama(1) HV: 707,2 kgf/mm2,dengan 
Jarak dari tepi/kulit: 0,2 mm²
· Nilai kekerasan terendah pada titik ketujuh(7) HV: 568,6 kgf/mm²,dengan
Jarak dari tepi/kulit: 1,4 mm²
Dari hasil pengujian komposisi kimia didapat  Carbon(C) roda gigi transmisi motor produk X nilainya lebih rendah dari pada roda gigi transmisi motor produk Y juga diperoleh kromium(Cr) roda gigi transmisi motor produk X nilainya lebih besar dari pada roda gigi transmisi motor produk Y dan unsure silicon(S) pada roda gigi transmisi motor produk X nilainya lebih besar dari pada produk Y.
Untuk pengujian struktur mikro dan hasil pengamatan metallografi dilihat pada struktur sampel roda gigi transmisi motor produk X tidak mempunyai batas batas butir dan matriknya adalah bainit dan austenit sisa.pada struktur mikro sampel roda gigi transmisi motor produk Y adalah adanya sedikit batas butir dan matriknya adalah martensit halus dan austenit sisa 
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