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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perak merupakan salah satu logam yang memiliki banyak sekali kegunaan 

diantaranya sebagai bahan untuk perhiasan dan koin karena perak memiliki daya 

tahan terhadap korosi. Selain itu perak juga bisa digunakan sebagai bahan baku 

membuat lapisan cermin dimana untuk merefleksikan cahaya lebih sempurna. 

Perak ditemukan dialam sebagai unsur logam berkombinasi dengan unsur-unsur 

lain seperti emas, tembaga, dan timbal [1]. 

Perak berkombinasi unsur lainnya belum bisa digunakan langsung untuk 

berbagai keperluan, karena perak tersebut masih tercampur dengan logam-logam 

lain, seperti emas dan tembaga, maka dari itu dilakukan pemurnian perak dengan 

teknologi high speed silver electrolysis. Adapun prinsip metode tersebut adalah 

pembentukan endapan logam pada katoda dengan bantuan energi listrik. 

Teknologi HSSE ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya prosesnya 

cepat, tidak memerlukan pemisahan unsur lainnya, serta tingkat kemurnian yang 

tinggi. Keberhasilan teknologi HSSE ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni 

kestabilan tegangan, rapat arus listrik, keasaman, konsentrasi larutan elektrolit, 

jenis elektroda, serta waktu optimum yang dibutuhkan pada proses ini. 

Dalam penelitian ini, akan ditentukan kestabilan arus dari berbagai 

konsentrasi larutan elektrolit yang digunakan, serta waktu yang dibutuhkan 

dalam proses elektrolisis tersebut. Larutan elektrolit yang digunakan adalah 

larutan asam nitrat (HNO3). Teknologi ini menggunakan katode stainless-steel, 

serta anoda dari dore bullion kontrak karya.
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Pengaruh kestabilan arus terhadap produktivitas HSSE ? 

2. Waktu optimum yang diperlukan untuk pemurnian perak dengan teknologi 

HSSE ? 

3. Berapa parameter kestabilan arus dan tegangan untuk mencapai waktu 

optimum tersebut ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

1. Konsentrasi larutan elektrolit 

2. Katode yang digunakan stainless-steel 

3. Anode yang digunakan dore bullion kontrak karya 

4. Kestabilan arus 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui pengaruh 

kestabilan arus dalam produktivitas elektrolisis tersebut, sehingga diperoleh 

logam perak dengan kemurnian kadar yang tinggi. Serta waktu optimum yang 

dibutuhkan untuk pemurnian perak tersebut. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Diketahuinya pengaruh kestabilan arus terhadap produktivitas dengan 

metode tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemurnian perak dengan 

kemurnian yang tinggi serta jumlah perak yang dihasilkan maksimal. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang akan dilakukan untuk dapat menjawab 

rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut : 
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1. Studi Literatur 

Penelusuran informasi tentang Electrorefining dengan 

teknologi HSSE melalui membaca, browsing internet dan diskusi 

dengan teman atau pihak yang paham dengan materi. 

2. Bimbingan 

Melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing yang 

diharapkan dapat memberikan saran dan solusi dalam memecahkan 

kendala dalam penelitian. 

3. Perencanaan 

Pengujian dan menganalisa teknologi HSSE dengan cara di 

tes. 

4. Pengujian 

Melakukan dan menguji pemurnian perak dengan teknologi 

HSSE. 

5. Pembuatan Laporan 

Membuat dokumen Tugas Akhir berupa teori pendukung 

penelitian, hasil uji dan analisa data yang ditulis dalam bentuk 

laporan. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan pada tugas akhir ini terdiri dari lima bab yang 

disusun sebagai berikut : 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, tujuan 

penelitian, rumusan masalah, kerangka pikir penelitian, sistematika 

penelitian.  

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang konsep dan teori-teori dasar yang 

menunjang untuk melakukan penelitian tugas akhir ini. 
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3. BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang proses pemurnian perak dengan 

teknologi HSSE. 

4. BAB IV PENGUKURAN DAN ANALISIS  

Bab ini berisi analisis parameter kestabilan arus dalam 

proses pemurnian ini. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diambil dari proses 

serta analisis dan saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya. 
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